ARPR@© 5121 RE ESDP

Produktbeschreibung

Farbe Gewicht (mg) Grole (mm) Schuttdichte (g/l) Verpackung Zulassung fur
direkten Kontakt
mit Lebensmitteln

Schwarz ‘ 1.2 ‘ 25-50 ‘ 19.5-22.5 ‘ Siloware / Bag ‘ Nein

Physikalische Eigenschaften

Prufverfahren 30g/I 409/l

Druckfestigkeit

25% stauchung (kPa) ISO 844 150 210
50% stauchung (kPa) 5mm/min 220 300
75% stauchung (kPa) 460 600
Druckverformungsrest ISO 1856 (Methode C) 12.0 15
25% stauchung — 22h — 23°C (%) Stabilisierung 24h ' '

N . ISO 3795

Brenngeschwindigkeit (mm/min) 12 5mm dick 95 70
Oberflachenwiderstand (Q) EN 61340-2-3 <108 <108

ARPRO 5121 RE ESDP besteht zu 30% aus post-Konsumer Kunststoffrezyklat. Der CO2 -FuRabdruck der Type betragt
1.99 kg CO2 eq / kg ARPRO, was einer 19% igen CO: -Emissionsreduktion, verglichen mit ARPRO aus
Primarrohstoffen, entspricht.

ARPRO 5121 RE ESDP ist das ideale Material fir den Schutz von empfindlichen Gutern vor elektrostatischer Entladung.
Der angegebene Oberflachenwiderstand bleibt l1&anger als 5 Jahre erhalten. Elektrostatische Entladung (ESD) ist der
plétzliche Stromfluss, der durch den plétzlichen Kontakt zwischen zwei Objekten mit unterschiedlichen elektrischen
Potentialen verursacht wird. ARPRO 5121 RE ESDP leitet die elektrische Ladung ab und schiitzt damit die mit diesem
Material verpackten Waren.

Formteilherstellung

ARPRO 5121 RE ESDP kann im Crack Fill (CF)- und Pressure Fill (PF)-Verfahren verarbeitet werden:
Crack fill-Verfahren: moglichst mit druckbeladenem ARPRO (PT).
Pressure fill-Verfahren: fir ARPRO mit Druckbeladung (PT) oder ohne (NPT).
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" Schwindung, Oberflache und Zykluszeit hangen von den Prozessparametern, der Werkzeug- und Gerateauslegung sowie der Formteilgeometrie ab.
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Druckbeladung

Empfohlener Vorbehandlungszyklus mit Druckbehalterumgebung und ankommender Druckluft bei 23°C:

Crack fill-Verfahren: 6h bis 3.5 bar, fir 2h bei 3.5 bar halten, absenken und 1.5 bar wahrend der gesamten
Produktionsphase halten.

Pressure fill-Verfahren: 5h bis 1 bar, absenken und 0.5 bar wahrend der gesamten Produktionsphase halten.

4.0

3.0
5
L
% 20 CF, 259/l
2 PF, 30g/I
o

1.0

0.0

0 2 4 6 8 10
Zeit (h)

Vorbehandlungszyklen kénnen je nach Formgebungsprozess, Dichte und Teilegeometrie angepasst werden:

Ein Uberhéhter Druck in den Zellen kann zu Problemen bei der Verschweil3ung fihren. Senken Sie in diesem Fall die
Dauer, den Druck oder die Temperatur, um eine bessere Verschweiflung zu erreichen.

Erhéhen Sie die Dauer, den Druck oder die Temperatur, um die Formteildichte zu senken und die Oberflache zu
verbessern.

Der Betrieb des Drucktanks lber der Umgebungstemperatur und maximal bei 50°C liegt, fihrt zu einer deutlichen
Verkurzung der Druckbeladungszeit.

Nachbehandlung

Bei Formteildichten von weniger als 50g/l und abhangig von den Abmessungen des Formteils wird eine Konditionierung
fur 3h bis 8h bei einer Temperatur von 80°C empfohlen. Dabei wird den Formteilen Feuchtigkeit entzogen, aulRerdem
gewabhrleistet dies die Stabilitdt der Abmessungen und der geometrischen Form.

Schwindung
Die typischen Werte liegen zwischen 2% und 2.6%. In der Regel verringert sich die Schwindungsneigung bei Erh6hung
der Formteildichte.

Lagerung

Eine Lagertemperatur tber 15°C wird dringend empfohlen.

Innenlagerung wird nachdrticklich empfohlen.

Bei Lagerung im Aufienbereich wird nachdriicklich empfohlen, das Material vor der Formteilherstellung fiir 24h im
Inneren aufzubewahren.
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